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１．はじめに  
 カラーダイヤモンドは天然色と人工的にカラー化したものがあるが、天然のものは非常

に高価である。そのため、人工的にカラー化したダイヤモンドが、多くのジュエリーに使

用されている。ここでは、高エネルギー (数 MeV オーダー )イオンを注入することにより、

無色透明のダイヤモンドをカラー化する技術、および様々な形に穴を開けた金属板（マス

ク）を通し、イオン注入することにより、ダイヤモンド表面に文字やマークを描画する技

術について検討したので報告する。  
 
２．実験方法  

試料は、 1/15 カラット以下のブリリアント・カットしたメレーダイヤモンドを用いた。

テーブル面から、水素、硼素、炭素、珪素、銅、金イオンを注入した。エネルギーは水素

イオンの場合は 1.5MeV、その他は 3MeV とし、注入量は、1x1013～1x1016ions/cm2 の範囲

で行った。また、試料前面に様々な穴あけ加工した金属板を設置した後、イオン注入を行

い、穴の形にカラー化させ、ダイヤモンドに文字やマークなどの描画が可能であるかを検

討した。  
イオン注入したダイヤモンドのカラー化原因を調べるために、断面 TEM、ラマン分光分

析を行った。  
 

図 1 イオン注入したダイヤモンド
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図１にイオン注入したダイヤモンドの

写真を示す。イオン注入によりダイヤモ

ンドのカラー化が可能であることが明ら

かになった。カラーはイオンの種類によ

り異なり、低い原子番号ではグリーンに

なり、原子番号が高くなるに従い、黄緑

からブラウンと変化した。また、注入量

を増やすとカラーの濃度が濃くなること

が明らかになった。  
図２にマスクを通してイオン注入した

ダイヤモンドの写真を示す。マスク穴の

形状（上）どおりにイオンが注入され、

その部分のみがカラー化した。このこと

から、任意の文字やマークなどをダイヤ

モンドに描画できることが明らかになっ

た。  
 
４．まとめ  

ダイヤモンドにイオン注入することに

より、カラー化が可能であり、さらにマ

スクを通してイオン注入することにより、

ダイヤモンドに文字やマークなどの描画

が可能であることが明らかになった。  
図 2 マスクを通してイオン注入したダイヤ

モンドの写真  
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