
TIRI クロスミーディング 2016 要旨集

｜　102　｜

アニーリング温度の条件検討・ドナー材料
π共役系化合物

・アクセプター材料
フラーレン誘導体

7員環を有するフラーレン誘導体の合成と
有機薄膜太陽電池への応用

先端材料開発セクター 小汲佳祐

１．有機薄膜太陽電池用新規フラーレン誘導体の合成
２．ドナー材料との相性を高めたデバイスの作製
３．既存の材料に比べ優れた解放電圧(VOC)の実現

目 的

内 容

新規性・優位性 産業への展開・提案

 フラーレンカチオンを経由する特殊合成法
により新規フラーレン材料を高収率で合成

 特異的な7員環構造により既存材料以上の
優れたデバイス性能因子

①デバイスの大面積化（印刷技術の確立）
②溶解性を改良した材料の開発
③印刷業・建築業等への展開

2016年に実用化が予定されている有機薄膜太陽電池は、現在主流の無機型太陽電池に比べ柔

軟性や軽量性に優れており、コスト面や環境面でも利点を有することから次世代エネルギーの１つ
として世界中で研究・開発が進められています。本研究では電力を発生させる際に必要となる新規
アクセプター材料を創造し、高効率な有機薄膜太陽電池の実現を目的としました。

共同研究者 中川 貴文、 岡田 洋史、 松尾 豊 特任教授（東京大学）

本研究

新規フラーレン材料の開発

①新規フラーレン誘導体の合成

フラーレン

収率84%、黄土色の紛体

フラーレン部位に酸素Oとケイ素Si
から構成される7員環が隣接した
特殊な構造

②新規フラーレン誘導体のデバイス応用

表１（左） デバイス性能評価、 図１（右） J-Vカーブ
*アニーリング：デバイス作製時の熱処理
* PCE (%) = JSC x VOC x FF（PCE：変換効率、 JSC ：短絡電流密度、

VOC ：解放電圧、FF：曲線因子）

アニーリング80℃の条件で最も変換効率が良い
現在主流のアクセプター材料（PCBM）に比べ、

解放電圧が高い ← 本研究開発材料のメリット!

酵素分解イオン液体法による
セルロース抽出の高効率化

環境技術グループ 濱野智子

１ リグノセルロースからの
セルロース抽出方法を開発

２ 白色腐朽菌とイオン液体の
組み合わせによる高収率化を達成

目 的

内 容

新規性・優位性 産業への展開・提案
これまでイオン液体処理のみでは収率が
低かったリグノセルロースから高収率でセ
ルロースを抽出できる手法を開発しました。
本手法で用いた白色腐朽菌の中には食用
キノコ等も含まれるため、ほだぎ・廃菌床等
への適用も期待できます。

① リグノセルロースの糖化前処理技術
② ほだぎ・廃菌床等の有効活用

木材などのリグノセルロースは食物と競
合しないバイオエタノール原料として注目
されています。しかしリグノセルロース中
のセルロースはリグニンに覆われているた
め、適切な糖化前処理が必要です。本研究
では白色腐朽菌（キノコ）の酵素が持つリ
グニンの分解能力を利用し、イオン液体を
用いた場合の再生セルロースの収率の向上
を目指しました 図 。
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関連した知財

共同研究者 飯田孝彦、小沼ルミ（環境技術グループ）、瓦田研介（ロボット事業推進部）

：リグニン ：セルロース ：ヘミセルロース

化学処理では分解が困難なリグニンを分解
させることができる白色腐朽菌（キノコ）にて木
材を腐朽させることにより、3種類いずれのイ
オン液体を用いた場合も再生セルロースの収
率が高くなることがわかりました（図2）。また3
種のイオン液体の中では１-エチル-３-メチルイ
ミダゾリウムアセテート（【C2mim】【OAc】）を用
いた場合が再生セルロースの収率が最も高く
なりました（図2）。

図 白色腐朽菌処理による再生セルロース収率の違い

特許出願中

図 酵素分解イオン液体法の概要


